MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentacdo Asfaltica

Local: Rua Eurico Nunes da Silva
Municipio de IRAI-RS.

AREA A PAVIMENTAR: 6.286,23M2

O presente memorial descritivo contém o0s procedimentos técnicos para
realizacdo dos servicos de pavimentacdo asfaltica com concreto asfaltico
betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre calcamento existente e as
especificacdes técnicas dos materiais a serem fornecidos, nas seguintes ruas do

municipio de Irai/RS.

1.0-Servicos Iniciais:

1.1-Remocéo do material solto.

A pista devera ser vigorosamente limpa, com a remo¢do do material
gue se encontra solto ou prestes a se soltar, com o uso de vassouras, enxadas, pas
e carrinhos de méo, e depositado em local previamente definido.
1.2-Lavagem da Pista:

A pista devera ser lavada com o uso de jato de agua, de forma a
remover todo o material pulverulento existente sobre a mesma, o qual devera ser

recolhido em carrinho de mao e depositado em local previamente definido.

2.0 — Camada de Reperfilamento:

A camada de reperfilamento tem por objetivo restabelecer as
configuracbes geomeétricas iniciais da pista, como perfil longitudinal e a secéo
transversal. E consiste na aplicacdo de asfalto usinado a quente na espessura de
3,5cm, a fim de corrigir as irregularidades e deformacdes existentes no pavimento
constituido de calcamento com pedras irregulares, a fim de se obter uma superficie

plana para receber a camada de rolamento.



2.1 - Especificacdo para usinagem da massa asfaltica:

O procedimento para mistura da massa asfaltica € o mesmo descrito

no item 3.2 adiante para camada de rolamento.

2.2 — Aplicagdo da camada de reperfilamento:
2.2.1 — Pintura de ligacéo sobre a regularizacéo:

A pintura de ligacdo é realizada para promover aderéncia entre a
camada de regularizacdo e a base. O ligante asfaltico a ser utilizado é a emulsdo
asfaltica, tipo RR-1C, numa taxa de aplicacdo de 0,80 a 1,10 kg/m2. A distribuicdo
do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba reguladora de presséo
e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material
betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicdo deverdo ser do
tipo de circulacdo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e
larguras variaveis de espalhamento de ligante. Os carros distribuidores deverao
dispor de termémetros, em locais de facil observacdo, e, ainda, um espargidor
manual para tratamento de pequenas superficies e correc¢des localizadas.

2.2.2 — Transporte da Mistura:

O transporte da massa devera ser executado com o uso de caminhdes
com cacamba fechada, metdlica lisa, devidamente lubrificada com agua e sabéo,
Oleo parafinico ou solucao de cal, enlonados, e com descarregamento basculado.
2.2.3 - Distribuicédo da Mistura:

A camada de reperfilamento consiste na aplicagdo de concreto
asfaltico numa camada variavel com espessura conforme planilha or¢camentaria.
Para este servico sdo previstos 0s seguintes equipamentos: rolo compactador liso
auto propelido, rolo de pneus e moto-niveladora. A massa asfaltica devera ser
aplicada na pista com uso de motoniveladora, nivelando a distribuicdo pelos pontos
mais elevados da pista, e devera ser executada somente quando a mesma se
encontrar seca e o tempo néo se apresentar chuvoso ou com neblina.

Apds a distribuicio da massa asféltica, a pista serd compactada
inicialmente com o uso de rolo de pneus, progredindo dos bordos laterais para o eixo
da pista, em tantas passadas quantas forem necessarias. Posteriormente a

compactacao sera efetuada com rolo de chapa com os mesmos procedimentos.



3 - Especificacdes para aplicacdo da Camada de Rola mento:

Esta especificacdo técnica define os procedimentos para a aplicagdo
de massa asfaltica tipo CBUQ, como recapeamento sobre a camada de
regularizacdo que fora executada.

3.1 — Pintura de ligac&o sobre a regularizacéo:

A pintura de ligacdo € realizada para promover aderéncia entre a
camada de regularizacédo e camada de rolamento. O ligante asfaltico a ser utilizado é
a emulséo asfaltica, tipo RR-1C, numa taxa de aplicacéo de 0,80 a 1,10 kg/m2. A
distribuicdo do ligante deveré ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do
material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicdo deveréo ser
do tipo de circulacéo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e
larguras variaveis de espalhamento de ligante. Os carros distribuidores deverao
dispor de termbémetros, em locais de facil observagdo, e, ainda, um espargidor

manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

3.2 - Camada de rolamento em CBUQ

A camada de rolamento consiste na aplicacdo de concreto asfaltico
com uma espessura constante de 4,00cm sobre a camada existente. Para este
servico sao previstos 0s seguintes equipamentos: rolos compactadores lisos auto
propelido, rolo de pneus e moto-niveladora. A massa asfaltica devera ser aplicada na
pista somente quando a mesma se encontrar seca e 0 tempo ndo se apresentar
chuvoso ou com neblina. A compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida
de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial sera executada
com rolo de pneus tao logo seja distribuida a massa asfaltica. A rolagem final sera
executada com rolo tandem ou rolo auto propelido liso, com a finalidade de dar
acabamento e corrigir irregularidades. Apds o término da operacao de compactacao,

pode-se liberar para o transito, desde que a massa asfaltica ja tenha resfriado.



3.3 — Especificagbes para usinagem de CBUQ:
O concreto asfaltico é definido como sendo uma mistura flexivel,
resultante do processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado

mineral graduado e cimento asfaltico de petrdleo, espalhada e comprimida a quente.

3.3.1 - Materiais Asfalticos:

Os materiais asfalticos utilizados para a execucao do concreto asfaltico
deverdo satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser
utilizado é o cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70.

3.3.2 - Materiais Pétreos:

Os materiais pétreos ou agregados deverdo ser constituidos de uma
composicao de diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em
agregados graudos e miudos. Estes deverdo ser de pedra britada e isentos de
materiais decompostos e matéria organica e ser constituidos de fragmentos séos e

duraveis.

3.3.3- Mistura:

A mistura asfaltica consistirA em uma mistura uniforme de agregados e
cimento asfaltico do tipo CAP-50/70, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir
especificados:

a) As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshal,
nao devem apresentar variagbes na granulometria maiores que as
especificadas no projeto. A uniformidade de distribuicdo do ligante
asfaltico na massa sera determinada pelo ensaio de extracdo de betume,
devendo a variacéo do teor de asfalto ficar dentro da tolerancia de + ou —
0,3, do especificado no projeto da massa asfaltica;

b) O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou mével,
gravimétrica ou volumeétrica, convencional ou tipo “drum mixer” de contra-
fluxo;

c) A mistura de agregados para o concreto asfaltico devera estar dentro dos
limites estabelecidos abaixo:



COMPOSICAO GRANULOMETRICA

ESPESSURA DA CAMADA = 3,00 cm
PENEIRAS PERCENT/;I\GAEL\)AES(L)JE PASSA

3/4" 100 - 100
1/2" 100 - 100
3/8" 80 - 100
4 55 - 75
8 35 - 50
30 18 - 29
50 13 - 23
100 8 - 16
200 4 - 10

3.3.4 — Controle:

A empresa vencedora da licitacdo devera manter na usina, um
laboratorio de asfalto dotado de todo o instrumental necessario e equipe
especializada, com a finalidade de proceder todos 0s ensaios necessarios, conforme
determinado a seguir:

O controle de qualidade da massa asfaltica sera realizado através de
principalmente dois ensaios que sao:

a) Um ensaio de extracdo de betume por dia de usinagem, de amostras
coletadas na usina ou nos caminhdes transportadores. A percentagem de
ligante podera variar de + ou - 0,3 da fixada no projeto da massa asféltica;

b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do
ensaio de extracdo por dia. A curva granulométrica devera manter-se
continua, enquadrando-se dentro das toleréncias especificadas no item
3.0 desta especificacao técnica.



3.4 — Transporte de Massa.

O transporte da massa devera ser executado com o uso de caminhdes
com cacamba fechada, metdlica lisa, devidamente lubrificada com agua e sabéo,
6leo parafinico ou solucéo de cal, enlonados, e com descarregamento basculado. E
importante que a cacamba tenha bom isolamento térmico a fim de impedir que a
massa asféltica perca temperatura durante a viagem, sendo necessario que seja
mantida a temperatura de aplicacdo determinada pela relacdo “temperatura-

viscosidade” que néo deve ser inferior a 120°C e nem superior a 175°C.

4 .-Drenagem Pluvial:

-Generalidades: A rede de drenagem pluvial sera executada em tubos de
concreto nos diametros de 400mm e 500mm, especificado conforme projeto. A
profundidade da escavacdo de assentamento da tubulacdo devera ser o suficiente
para permitir um recobrimento minimo de 40cm a partir da geratriz do tubo.

- Escavacédo de Valas: As escavagles serdo executadas através de meio
mecanico, ap0s a locacdo, com largura minima de 40cm mais o diametro da
tubulagéo (L=gcm+40cm).

- Assentamento da Tubulacéo: A tubulacdo serd assentada, sobre colchdo de
argila ou areia, com espessura de 10,0cm, paralelamente a abertura da vala no
sentido da jusante para a montante, com a fémea sempre voltada para montante. As
juntas da tubulac&o deverao ser seladas com argamassa de cimento e areia no traco
em volume 1:4.

-Reaterro da tubulacéo: O reaterro seré executado com material selecionado,
puro, isento de pedras ou materiais organicos, de forma manual, em camada de
15cm devidamente apiloadas, até 40cm acima da geratriz do tubo. A partir dai o
aterro devera ser executado em camada de 20cm compactado a percusséo
mecanica.

-Bocas-de-Lobo: As bocas-de-lobo serdo executados em alvenarias de tijolos
macic¢os, com 20cm de espessura assentados com argamassa de cimento e areia no
traco em volume 1:4 de forma quadrada 90x90x70cm. As paredes deverdo receber
chapisco no traco 1;3 e camada de emboco reguado com argamassa 1:4, tanto
externa como internamente. Como tampa as bocas de lobo deverdo receber tampa
de concreto, armadas com ferro CA-50 com diametro de 16.0mm e/ou grelha em
ferro chato com suficiente capacidade de suporte para atender ao fluxo de veiculos
pesados.



6.0- Consideracoes finais:

A obra s6 sera liberada ao trafego depois de concluidos os servicos de
pavimentacdo e com a liberacdo do poder municipal. A empresa contratada devera
ser responsavel pela qualidade final dos servicos, fornecer EPIs (Equipamentos de
Protecdo Individual) aos funcionarios, recolher leis sociais referentes aos
funcionarios que trabalharem na mesma, e possuir responsavel técnico pela

EXECUCAO com fornecimento de ART — Anotacéo de Responsabilidade Técnica.

Irai, 29 de novembro de 2016.

Volmir José Bielski Vinicius Zancan Bonafé
Prefeito Municipal Eng. Civil CREA RS 183753



